附表
座椅面料描述表
面套加工生产厂： 湘乡简美新材料科技有限公司
	序号
	产品总成名称/ 型号
	零件名称
	零件型号（图号）
	商标
	单一或层积复合材料
	添加剂
	可否满足抽样要求
	材料供应商名称

	
	
	
	
	
	层数
	材质
	厚度
（mm）
	加工工艺
	各层间
结合工艺
	
	
	

	1
	左座椅总成（豪华版）
EZ164251000003
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	2
	左座椅总成（公路车）
EZ164251000002
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	3
	左座椅总成（工程车）
EZ164251000001
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	4
	左座椅总成（工程车，无忧换挡）
EZ164251000006
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	5
	左座椅总成（公路车，无忧换挡）
EZ164251000007
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	6
	左座椅总成（豪华版，无忧换挡）
EZ164251000008
	面套主料
	20227-6
	无
	第1层
	涤纶布
	3.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
诸城恒信新材料科技有限公司
报告编号：QA22492WA2511
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网布
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93323-5
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4991
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	93299-6
	无
	第1层
	织物
	4.0
	层积复合
	--
	NA
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
报告编号：QD22491DA4981
(同材质报告证明)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	





1

