
样件试装/检验报告
编制 审核 批准

零部件代号 零 部 件 名 称 车型 数量 试装日 期

RSM0010031 H6补盲镜片 H6 1件 2025/5/10

序号 试装原因 具 体 要 求
检 验 /试 装 效 果

B点供应商
（多宾城）

1

H6项目镜片B点供应商（多宾
城）送样试装

外观：
无气泡、划痕、模糊斑点、边缘波纹
等外观缺陷；

合格

2
尺寸：
192*335

192.2  334.8
（与镜壳适配OK）

3 曲率半径300+25 322

4 厚度3-0.2 2.88

5 反射率≥60% 60.90%

6 失真率≤5% 1.40%

试装结论  样品检测合格（相关实验报告见附件）                               

会 签

表单NO.GR-62-00-09 （A/0)                          光华荣昌                  A4(210mm×297mm） 


