附表座椅面料描述表
面套加工生产厂：河北光华荣昌汽车部件有限公司
	序号
	产品总成名称/ 型号
	零件名称
	零件型号（图号）
	商标
	单一或层积复合材料
	添加剂
	可否满足抽样要求
	材料供应商名称

	
	
	
	
	
	层数
	材质
	厚度
（mm）
	加工工艺
	各层间
结合工艺
	
	
	

	1
	驾驶员座椅总成
LZ161751100410/1
	面套主料
	主料T644
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB7871)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网眼底部
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	辅料 TR5216
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB0681)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	2
	驾驶员座椅总成
LZ161751100420/1
	面套主料
	主料 T644 
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB7871)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	辅料TR5216
	
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB0681)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	3
	驾驶员座椅总成
LZ161751100430/1
	面套主料
	主料6257
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB7871)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	辅料TR5216
	
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB0681)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	4
	驾驶员座椅总成
YZ167151000047 /1
	面套主料
	主料T792-1
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB7871)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网眼底部
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	辅料 05396
	
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QD22491DB7871)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	底衬
	
	
	
	
	
	

	N
	驾驶员座椅总成
AZ160051000524
	面套主料
	主料T874
	无
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QM25491LM4311)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	第3层
	网眼底部
	
	
	
	
	
	

	
	
	面套辅料
	辅料TR5216
	
	第1层
	织物
	3.5
	层积复合
	--
	--
	可以
	面料生产厂
旷达汽车饰件系统有限公司
(报告编号QM25491LM4311)

	
	
	
	
	
	第2层
	海绵
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